Znacka zhody
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Slovlak KoSeca, a.s.
Tovarenska 545, 018 64 KoSeca
Slovenska republika

HYDROBAN
VoP ¢&.: 12013

Priepustnost CO2: sp>50m
Priepustnost’ vodnej pary:
triedall: 5m<sp<50m
Kapilarna nasiakavost a prepustanie vody:
w < 0,1 kg/m?2.ho5
Odolnost proti zmenam teploty - zmrazovacie
a rozmrazovacie cykly bez pésobenia rozmrazovacich soli:
Odtrhova skuska: = 0,8 N/mm?
Odolnost proti silnému chemickému vplyvu - odpadové
pofnohospodarske produkty:
Trieda I.
- 24 h po skuske sa tvrdost’ pri Buchholzovej vrypovej skuske
neznizi o viac ako 50% pévodnej hodnoty

Odtrhova skuska: = 0,8 N/mm?
Reakcia na oheri: E
Nebezpecéné latky: zhoda s ¢l. 5.3

EN 1504-2: 2004
1301

Vyrobok na ochranu povrchu beténu
Povrchova Uprava
- ochrana proti vniku latok
- odolnost proti chemikaliam




